OPINIA GEOTECHNICZNA

Zatacznik nr 6
OBJASNIENIA PARAMETRY FIZYCZNO-MECHANICZNE
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
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. 129 1,907
1 Ib Pospotka Po 0,55 182 2052 - 38,8 146,6 163,2
Piasek gruby Pr 141 1,851
2 o Piasek éredni Ps 055 22 | 2000 | - | 0| 80 1 1030
Piasek drobny Pd 16" 1,759
3 b Piasek pylasty Pr 0,50 0,20 242 1'902 - 30,7 50,1 68,0
Pospoétka gliniasta
Piasek gliniasty
< Glina piaszczysta Pog
& Glina piaszczysta ze zwirem Pg
£ Glina piaszczysta ze zwirem Gp
<] ; iacki .
4 | & | B Prze""ars“""%”a piaskiem Gp+Z B . 011 | 12 220 | 351 | 199 | 355 467
© _ogubym Gp+ZIIPr
Glina piaszczysta ze zwirem .
przewarstwiona piaskiem érednim Gp+ZIIPs
Glina piaszczysta przewarstwiona Gp//Pd
piaskiem drobnym
Glina piaszczysta ze zwirem
przewarstwiona piaskiem $rednim ;
5 B2 na pograniczu piasku gliniastego Gg+2+/£|7/;/SPg B - 0,32 17 2,10 27,3 | 16,0 21,3 28,0
Glina piaszczysta ze zwirem P
przewarstwiona piaskiem $rednim

Grunt niespoisty: n wilgotny,

2 mokry

W celu wyznaczenia wartosci obliczeniowej parametru geotechnicznego nalezy zastosowac wzor:

gdzie: x"

X" =y, *x

Ym — Wspotczynnik materiatowy

(n)

Wspodtczynnik y,, dla parametru oznaczonego metodg B wynosi:

Ym = 0.90 - 1.10 dla gruntéw podtoza

— wartosc¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego wyznaczona metoda B
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