
Metoda badania i wyniki:

1.EN 14683:2019 Aneks B:

Metody badania Obiekt testowy Wyniki badania

1. Średnia kontrolna: 2358 CFU
2. Średnia wielkość cząstek 2,8 µm
3. Strona testowa: wnętrze próbki
4. Obszar testowy: 39,5 cm2

5. Przepływ: 28,3 L/min
6. Przykładowy model: TFF9G677

Skuteczność filtracji
bakteryjnej (BFE) (%)
Gronkowiec złocisty
ATCC 6538

01 99,9
02 99,9
03 99,9
04 99,9
05 99,9
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