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Badania r¢kawic

I Obiekt badan:

Badania rekawic nitrylowych SAFEHAND.
Producent rekawic: SAFEMED Sp. z 0. 0. k., ul. Wielicka 181A/ lok. 22, 30-663 Krakow
Dostawca obiektu badan: ANMAR Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

66/2019

Nr rejestru:

Il Data otrzymania obiektu do badan:

III Data wykonania badan:

IV Zakres i warunki badan:

Nr zlecenia wykonania badan
347/PB/2019/NO

03.06.2019 r.

10.06.2019 r.

1. Wyznaczenie odpornosci na przenikanie cieklych substancji chemicznych wykonano zgodnie
znormg PN-EN 16523-1:2015-05.

Tabela 1. Wyniki wyznaczania odpornosci na przenikanie cieklych substancji chemicznych*
(metoda chromatograficzna)

Niepewno$é
‘ . ' Czas _E pomiaru
Oznaczenie Grubogé | Srednia | - Substancja przebicia / Najmniejszy | g0 =2 Wyglad
obiektn | NF | probki | BUDOSC | chemiczna | Tinpi, czas | o iomu |PoWierzchni
hadii probki probki | zastosowana | pogaciass) przebicia e probki po
w badaniu ok. 95 % badaniu
[mm] [mm] [min] [min] [min]
,Pz‘;?fc'i 1| 0,060 " Nie wplywa
i 0 na
dﬁoﬂﬁfj 2 0,065 | 0,065 70;: ?(])kOhOl 11 11 interpretacj¢ | Bez zmian
nill?ylowych RO wynik{’,)w
SAFEHAND, | 3 0,070 12 badai

Zgodnos¢ uzyskanych

wynikow

Zmierzony czas przebicia [min
V

Poziom odpornosci
na przenikanie

> 10

z wymaganiami

> 30

normy

PN-EN IS0

> 60

Badane rekawice spelniajg
wymagania normy w odniesieniu

> 120

374-1:2017-01

> 240

do substancji chemicznej
zastosowanej w badaniu
-1 poziom skutecznosci.

> 480

D [ o o |~

®)  Informacje dotvezqce badan:
Medium zbierajgce: powietrze
Konfiguracja systemu: system otwarty
Liczba wymian objetodci komory na minute: 2,1

**)  Dotyczy przypadku, gdy nie nastapilo przebicie probki przez substancj¢ chemiczna.

Sprawozdanie zawiera 2 strony.

UWAGI:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych probek.
2. Bez pisemnej zgody Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Panstwowego Instytutu
Badawczego sprawozdanie nie moze by¢ powielane fragmentarycznie lecz tylko w calosci.
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