GEOTECHNICA — Torun zat. nr 6

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW SPOISTYCH

Obiekt: Projektowany budynek Komisariatu Policji na dz. nr 3/2
przy ul. Nowy Rynek 16 w Widawie, pow taski.
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Opracowata: mgr inz. A.Pustutka
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