1. Numer odkrywki: nr 2 odrzwia

2. Rodzaj: warstwy malarskie

3. Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki
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Zbozowy Ryney

Zrédlo usytuowania: https://www.google.pl/maps/place/S%C4%85d+0kr%C4%99gowy/@53.1197921,17.9988508,19.75z/data=!4m5!3m4!
1s0x470313bb58dd7d8f:0x11df92e9ee6003a2!8m2!3d53.1198782!14d17.9991495?hl=pl

4. Miejsce wykonania odkrywki

5. Naszlif poprzeczny pobranej probki z
zaznaczonymi warstwami




6. Miejsce wykonania odkrywki-zblizenie na
odkrywke w gérnych partiach odrzwia

7. Stratygrafia

Charakterystyka warstwy i jej opis
lacznie z ewentualng identyfikacja Kolorystyka NCS
techniki i kolorystyka

Oznaczenie graficzne warstwy
technologicznej

Nr warstwy naszlifu
Faza chronologiczna
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8. Opis

Wykonane odkrywki oraz przeprowadzone obserwacje pobranego materiatu wykazaty na konstrukcji odrzwia obecno$¢
czterech warstw malarskich o zr6znicowanej grubosci, barwie i strukturze. Najstarsza powloke stanowila czerwona warstwa
malarska, naniesiona laserunkowo w kolorze NCS S 5540-Y90R-NCS S 7020-Y70R. Stan zachowania czerwieni
zréznicowany, z licznymi $ladami przetar¢. Kolejng warstwe tworzyla olejna, kryjaca powloka o bragzowym zabarwieniu.
Nastepnie. stwierdzitlem jasnobrazowa warstwe, ktora przystaniala ciemnobrazowa, powierzchniowa warstwa réwniez na
bazie spoiwa olejnego.




