1. Numer odkrywki: nr 3 stolarka okienna, strona 2. Rodzaj: warstwy malarskie
wewnetrzna

3. Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki

= Sad Okregowy

Zbozowy Rynek

Sad Okregowy

@ Waly Jagielloriskie 2, 85-128 Bydgoszcz
@ bydgoszcz.so.gov.pl

%. 523253100

Zrédto usytuowania: https://www.google.pl/maps/place/S%C4%85d+Okr%C4%99gowy/@53.1197921,17.9988508,19.75z/data=!4m5!3m4!
150x470313bb58dd7d8f:0x11df92e9ee6003a2!8m2!3d53.1198782!4d17.99914957hl=pl

4. Miejsca wykonania odkrywek 5. Naszlif poprzeczny pobranej prébki z
zaznaczonymi warstwami




6. Stratygrafia
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7. Opis

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzitem, iz stolarke okienna od strony wewnetrznej pokrywaja cztery warstwy
malarskie o zréznicowanej miazszosci, barwie i skladzie. BezpoSrednio na powierzchni drewna oraz w jego
przypowierzchniowych warstwach stwierdzitem obecno$¢ laserunkowej powtoki o czerwonym zabarwieniu( NCS S 5540-
Y90R-NCS S 7020-Y70R). Kolejna warstwe tworzyla olejna, kryjaca powloka o brazowym zabarwieniu. Nastepnie.
stwierdzilem jasnobrazowa warstwe, ktéra przystaniata ciemnobrazowa, powierzchniowa warstwa réwniez na bazie spoiwa

olejnego.




