1. Numer odkrywKi: nr 7 krata stolarki drzwiowej, 2. Rodzaj: warstwy malarskie
wewnetrznej- drzwi boczne w przedsionku

3. Plan obiektu z zaznaczonym miejscem wykonania odkrywki

= Sad Okregowy

Zbozowy Rynek

Sad Okregowy

@ Waly Jagielloniskie 2, 85-128 Bydgoszcz
@ bydgoszcz.so.gov.pl

%. 523253100

Zrédto usytuowania: https://www.google.pl/maps/place/S%C4%85d+Okr%C4%99gowy/@53.1197921,17.9988508,19.75z/data=!4m5!3m4!
1s0x470313bb58dd7d8f:0x11df92e9ee6003a2!8m2!3d53.1198782!4d17.99914957hl=pl

4. Miejsca wykonania odkrywki 5. Naszlif poprzeczny pobranej probki z
zaznaczonymi warstwami




6. Stratygrafia
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7. Opis

Wykonane odkrywki oraz analiza mikroskopowa pobranego materialu, wykazaty obecnos¢ szeSciu warstwa malarskich
pokrywajacych powierzchnie krat stolarki drzwiowej drzwi wewnetrznych, bocznych przedsionka obiektu. Na powierzchni
stalowego podloza stwierdzitem obecno$¢ czerwonej warstwy malarskiej. Stanowi ja minia olowiowa, bedaca podkladowa
warstwa antykorozyjna. Kolejna warstwe stanowita biel o matej miazszosci, bedaca podkladem dla pierwotnego
rozmalowania krat.

Powierzchnie krat w calo$ci malowane monochromatycznie warstwa srebrnej olejnej farby z metalicznym wypelniaczem.
Analiza mikrochemiczna pobranej prébki wykazata, iz do przygotowania farby zastosowano pyt cynkowy. Kolejng warstwe
tworzyla olejna, kryjaca powloka o brazowym zabarwieniu. Nastepnie, odnotowatem obecno$¢ jasnobrazowej warstwy,
ktéra pokrywa ciemnobrazowa, powierzchniowa warstwa réwniez na bazie spoiwa olejnego.




