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NOWY DWOR MAZ.
Kryta Plywalnla

ODKRYWKI  FUNDAMENTOW
Odkrywka nr1
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Warszawa pazdziernik 2004r

ANALIZA WODY.

L Temat:

Kryta plywalnia w Nowym Dworze Mazowieckim

[Numer otworu: 6 l Gleboko$é pobrania: 3,7 m.p.p.t. —l
Rodzaj oznaczenia Wynik ‘ Rodzaj oznaczenia Wynik
LProbka niefiltrowana. Kationy
a/opisowo: maly osad Wapn (Ca™) 620,0 mgdm®
b/barwa: bezbarwna Magnez (Mg™) 85,0 mgdm®
¢/metnosc: klarowna
d/zapach: bez zapachu

II. Probka filtrowana.

Odczyn PH

1 Zasadowosc:

a/wobec fenoloftaleiny,.p”
b/ wobec metyloranzu ,,n”

Zawartosé¢ CO, wolnego
Zawartos¢ CO, agresywnego
Zawartos¢ CO, zwiazanego

Twardosé calkowita

Twardos¢ weglanowa
Twardos¢ nieweglanowa

Zawartosé H.S

6,9

= &
5,0 mval/dm

10,,0 mg/dm’
3,2 mg/dm’
110,0 mg/dm’

106,4 °n

13,9 "n
92,5 °n

n.b.

Anionv

Kwaséne weglany(HCO )
Siarczany (S0,)
Chlorki (CI)

Pozostalo$¢ po odparowaniu.
Pozostalos¢ po prazeniu.
Strata podczas prazenia.

305,0 mg/ dm’
160,8 mg/dm’
80,0 mg/dm’

1610 mg/dm’
945 mg /dm’
665 mg/dm’

Whiosek: Wedlug Normy: PN-80/B-01800, badana probka wody wykazuje slaba,la,”

agresywnos¢ kwasowg w stosunku do betonu.




BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat:  Kryta plywalnia w Nowym Dworze Mazowieckim
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU
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Kryta ptywalnia w Nowym Dworze Mazowieckim
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU

Temat: Kryta plywalnia w Nowym Dworze Mazowieckim
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BADANIE UZIARNIENIA GRUNTU
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Kryta plywalnia w Nowym Dworze Mazowieckim
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