Detal 1.4.

Ptaski cokét z dociepleniem o niewielkim zagtebieniu w gruncie
(ciana ocieplona ptyta styropianowg) - przekrdj pionowy
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. $ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe
lub zaprawy klejowej
ptyta termoizolacyjna ze styropianu
. warstwa zbrojaca
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
z zatopiong siatkg z wiékna szklanego
oraz z siatkg
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego
5. deski derewniane na ruszcie systemowym, lub ptytki z cegty
czerwonej cietej gr 2 cm przyklejone

—3.
—4

wypetniacz silikonowy Silikon

1. $ciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
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- izolacja grubowarstwowa klej bitumiczny
- zaprawa klejgca klej bitumiczny
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
d odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gegstosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni
I~ 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiong siatkg z wtdékna szklanego
A § 5. wyktadzina cokotua) np z ptytek klinkierowych
3 a) z ptytek klinkierowych
- podkiad penetrujgcy
- zaprawa trasowa klejowa
o - zaprawa trasowa do fug
b) z ptytek gresowych
- podktad penetrujacy
- elastyczna zaprawa klejowa
d - zaprawa do fugowania
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