Siatka stalowa zwykfa, stosowana w ogrodzeniach, powinna by¢ wykonana
z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 2,8-4 mm. Bok oczka siatki
nie moze byc¢ wiekszy niz 5 cm.



