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St MALOWANIE

PRZYGOTOWANIE POMERZCHNI DO

POKRYCIA MALARSKIEGO WG, iso 8501-1
STOPEN PRZYGOTOWANIA Sa2.5

CHROPOWATOSE 50-B5um

TENPERATURA POW. +10'C WLGOT. MAX. 85%
WERCENIE DO CYNKOWANIA #8 na spodzie konsr
CYNKOWANIE GALWANICZNE

NALOWANE PROSZKONE
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