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WILGOTNOŚĆ NATURALNA 

 

 

Nazwa próbki 

masa 
wilgotnego 

gruntu i 
naczynka 

masa 
wysuszonego 

gruntu i 
naczynka 

masa 
naczynka 

różnica mas: 
naczynko z 

gr.wilgotnym 
- z gr. suchym 

różnica mas: 
naczynko z 
gr.suchym - 

naczynko 

wilgotność 
naturalna [%] 

16/2,0 1155,80 1105,02 439,32 50,78 665,70 7,63 

15/2,0 799,21 769,74 173,16 29,47 596,58 4,94 

14/2,0 853,98 828,04 190,28 25,94 637,76 4,07 

13/2,0 646,92 608,38 120,33 38,54 488,05 7,90 

12/2,0 920,58 878,46 153,30 42,12 725,16 5,81 

11/3,0 535,00 496,53 115,54 38,47 380,99 10,10 

10/2,5 396,10 175,24 123,01 220,86 52,23 422,86 

9/2,8 570,64 476,44 122,30 94,20 354,14 26,60 

8/2,3 1200,47 1125,2 335,51 75,27 789,69 9,53 

6/2,0 888,33 608,76 153,65 279,57 455,11 61,43 

 

 


