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@E\ M_ \ Pyta mostu Szt. |Wyszczegblinienie Numer normy Lp.| Stal Cigzar | Uwagi
.ma 4 [Grzebien, BI.40x363x850 Rys. nr M8.2.1/D |1 |IOHAV Atest
" 2 [Grzebien, BI.40x363x510 Rys. nr M8.2.1/D |2 [10HAV Atest
._.smw_.a wykona¢ wg p.8 "Warunkéw technicznych” 6 |Grzebiei, BI.40x298x850 Rys. nr M8.3.1/D 3 |1OHAV Atest
2. llose sztuk podano dia dwdch skrzydet mostu 2 |Grzebien, BIl.40x298x510 Rys. nr M8.3.1/D 4 [10HAV Atest
w_.._w_“n_.s“ ! Spoue do plyy mastu przed przyspawariem 4 |BI.40x153x850 PN-H-92200:1994 | 518624V Atest
2 |BI.40x153x850 PN-H-92200:1994 | 6 [18G2AV _|.. Atest
180 |Maskownica $65 PN-H-92200:1994 [ 7 [35HGS-T[0,27 |Atest
180 |Sruba M20x84—A—Fe/Zn5 PN-M—82101:1985 [ 8 [35HGS-T]0,26
180 |Nakretka M20—-A-Fe/Zn5 PN-M—82155:1986 | 9 [TOHAV  ]0,092
180 [Podkaladka ZT-Fe/Znd PN-M-82006:1979 [10 0,014
2 |BL.40x153x510 PN-H-92200:1994 [12{18G2AV |... Atest
6 [BI.40x153x510 PN-H-92200:1994 [13[18G2AV_|... Alest
1 |BI. zeberkowa 6x310x3200  |PN—H-92127:1973 [14[10HAV |52 Atest
2 |Grzebien, Bl.40x363x847,5 Rys. nr M8.2.1/D [15/10HAV | Atest
2 |BI.40x64x847,5 PN-H-92200:1994 [16[18G2AV_|... Atest
Ciezar: ~2228 kg
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