GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU | 2"

Temat: Grudzigdz, al. 23 Stycznia/ul.Torunska Otwoér 2 Glebokosé 2.5
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu saclSisasi Wilgotnosé Skurczalnoé¢ | Plastycznose Plynnosé plait‘;:ziizgci
y ’ Zawarto$cé
Domieszki CaCO3 W Ws Wp WL IL
Barwa gruntu brgzowa |Wilgotnosé w 22.27 16.03 41.8 0.24
llose
waleczkowari 3/3 Stan gruntu tpl
Wilgotnos¢ naturalna w, Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w -
Masa M Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wildotnose zaiia . naczynka z Masa Wilgotnosé Liczba
gruntem z gruntem po naczynka figotnose na:uiten1 gruntem po naczynka g uderzen
wysuszeniu g wysuszeniu
27.29 24.76 13.40 22.27 30.3 26.46 15.63 35.46 48
26.47 23.35 15.36 39.05 33
27.9 24.06 14.95 42.15 24
26.74 22.47 12.99 45.04 15
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wildofnosé
gruntem Z gruntem po naczynka 9
wysuszeniu
16.37 15.91 13.04 16.03
WL= 41.8% |

e
i

e e
|

i

WILGOTNOSC [%]

15 20 25 30 35 40 45 50

LICZBA UDERZEN




GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU | %
8/2
Temat: Grudzigdz, al. 23 Stycznia/ul.Torunska Otwor 3 Giebokosé 1.3
Badania makroskopowe Wyniki badar laboratoryjnych
Rodzaj gruntu saclSi Wilgotnodé Skurczalnoéé | Plastycznose Plynnosé plailt::zii:ééi
) , Zawartosc
Domieszki CaCo3 w Ws Wp WL IL
Barwa gruntu bragzowa |Wilgotnosé w 17.77 14.39 33.1 0.18
llosc
wlsezkomak 21213 Stan gruntu tpl
Wilgotnosé naturalna w, Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w,
Masa M Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnosé a:i naczynka z Masa Wilgotnodé Liczba
gruntem Z gruntem po naczynka figo naczy' az gruntem po naczynka gotno uderzen
wysuszeniu gruntem wysuszeniu
27.64 25.55 13.79 17.77 26.76 23.6 13.6 31.60 37
25,23 22.33 13.32 32.19 29
24.03 21.31 13.39 34.34 16
28.12 24.34 13.58 35.13 11
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnosé
gruntem z gruntem po naczynka raatao
wysuszeniu
16.02 15.63 12.92 14.39
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU | %
8/3
Temat: Grudzigdz, al. 23 Stycznia/ul.Torunska Otwor 5 Glebokosc¢ 1.5
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Rodzaj gruntu Mg-sasiclOr+cegly Wilgotnosé Skurczalno$¢ | Plastycznoéc Plynnosé plaftt:fziigéc‘i
; : Zawarto$cé
Domieszki CaCO3 W Ws Wp WL IL
Barwa gruntu j.brazowy |Wilgotnosé w 23.40 17.43 31.4 0.43
llose
SRR 2/2 Stan gruntu pl
Wilgetnes¢ naturalna w, Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w
Masa M Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnost | naczynkaz naczynka z Masa Wilgotnosé LICZbE’
gruntem z gruntem po naczynka . gruntem po naczynka uderzen
wysuszeniu gt wysuszeniu
30.39 27.20 13.57 23.40 24.95 22.36 13.59 29.53 42
28.1 24.56 13.2 31.16 25
28.57 24.85 13.66 33.24 10
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wildotnosée
gruntem Z gruntem po naczynka g
wysuszeniu
14.59 14.02 10.75 17.43
Wl= 33.4%
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GEOTECHNICA TORUN

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI GRUNTU | Z:m
8/4
Temat: Grudziadz, al. 23 Stycznia/ul.Torunska Otwér 7 Giebokosé¢ 1.5
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych |
Rodzaj gruntu orsaSi Wilgotnosé Skurczalnosé | Plastycznose Plynnosé pla:;ll;(?ziir;ééi
. . Zawartoscé
Domieszki Caco3 w Ws Wp WL 1L
Barwa gruntu j.bragzowy |Wilgotnosé w/m 23.71 17.17 30.2 0.50
llosé
waleczkowa 212 Stan gruntu pl/mpl
|
Wilgotnosé naturalna w, | Granica plynnosci wyznaczona metoda Casagrande'a w; |
J ‘ ; ,
|
Masa M Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilgotnose asi naczynka z Masa Wilaotnosé Liczba
gruntem z gruntem po naczynka golnose naczy«: az gruntem po naczynka gotno uderzeri
wysuszeniu gruntem wystszeniu
31.06 27.66 1832 23.71 23.73 21.54 13.74 28.08 44
27.55 24.27 13.36 30.06 26
26.38 23.31 1363 31.39 14
Granica plastycznosci wp
Masa
Masa naczynka z naczynka Masa Wilaotnosé
gruntem z gruntem po naczynka flgetn
wysuszeniu
14.91 14.40 11.43 17.17
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