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300. Odkrywka w Scianie murowane;.
Widoczny obrys po zamurowanym otworze
istniejgcym w pierwszej fazie eksploataciji.
Gteboka szczelina jako nastepstwo braku
przewigzania cegiet w murze. Ubytki w
spoinowaniu muru. tuszczaca sie farba na
nadprozu drzwiowym

301. Rysa pionowa biegngca od naroza
otworu okiennego ku dotowi powstata na
skutek naprezen rozciggajacych w strefie
podokiennej. Wynik zuzycia materiatowego
przy braku zabezpieczenia strefy podokiennej
zbrojeniem w spoinach wspornych.
tuszczenie faby.

302. Sciana ryglowa z wypetnieniem
ceglanym. Widoczne stupki i warstwa trzciny
pod oktadzine z tynku. Glebokie pekniecia w
murze. Tynk w ztym stanie technicznym.
tuszczenie farby

303. j.w.

eh 720

304. Odkrywké'w stropie drewnianym.

305 j.w.




18

e 1
306. Odkrywka w $cianie zewnetrznej
murowanej. Widoczne ubytki w spoinowaniu

OPRAC. NR 195/19

308. Odkrywka na potgczeniu scian
murowanych. Niestaranne wykonanie muru.
Gtebokie ubytki w spoinowaniu

309. Widok na
odkrywki w stropie nad parterem

310. Belka na podporze - zgorzel brunatna na
gtebokos¢ 1/3 goérnej czesci belki

311 jw.




312. Nieststaranne utozenie cegiet w murze.
Pekniecia w strefie oparcia nadproza
drewnianego oraz w strefie podokiennej.

314 Odkrywka Sciany z desek z oktadzing z
tynku utozonego na trzcinie.
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313.Peknigcia w
miejscu oparcia nadproza drewnianego na
murze

7 am!'-;'},fé
315 Szczelina na styku $ciany zewnetrznej
murowanej i Sciany dziatowej wykonanej z
desek

316 Rysa ukosna biegngca od gérnego
naroza otworu okiennego powstata na skutek
nieprawidtowego (zbyt matego)oparcia
drewnianej belki na murze.

317 Niestarannie wykonany mur. brak
poziomu w kolejnych warstwach muru. Liczne
i gtebokie ubytki w spoinowaniu. Uszkodzenia
elementéw murowych.




318 Sciana wzniesiona niezgodnie ze sztukg
budowlang - wykonana z réznych
materiatoéw: bloczek gazobetonowy cegta.
Nieprawidtowe utozenie cegiet w murze -
miejscami cegly postawione na sztorc.
Gtebokie ubytki w murze

[
320 Gtebokie rysy ukos$ne biegnace od
miejsca potaczenia Sciany dziatowej z ze
$ciang zewnetrzng konstrukcyjna.
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319 Widoczne zwezenie swiatta otworu
okiennego wykonane w dwdch fazach
eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie
nie zachowujac nalezytego przewigzania
cegiet.

321 Pekniecie ukosne powstate na skutek
zbyt duzego ugiecia stropu drewnianego
ponizej. tuszczenie farby

322 Odkrywka w
murze $ciany zewnetrznej ceglanej. Mur w
dostatecznym stane technicznym

323 Odkrywka w miejscu oparcia belek
stropowych na murze.
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324 Odkrywka w $cianie zewnetrzne;j 325 Rysy pionowe biegngce na catej
budynku. Mur w do$¢ dobrym stanie wysokosci $ciany dziatowej. Wyczerpanie
technicznym nosnosci muru oraz zuzycie materiatowe

warstwy wykonczeniowej z tynku

327 Odkrywka w miejscu oparcia belek
drewnianych stropu na murze. Widoczna
326 Miejsce styku Sciany dziatowej ryglowe] | wilgo¢ - brak izolacji na potgczeniu

ze sciang zewnetrzng - nie wiem czy to drewnianej konstrukcji z murem. Widoczna

widoczny szachulec czy ktos wpadt na wsuwkowa konstrukcja stropu nad parterem
pomyst postawi¢ gazobeton na sztorc
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328. j.w. Rozpoczynajgca sie zgorzel w
prawej belce w miejscu oparcia

329 Rysa w
dolnej czesci sciany biegngca pionowo,
przechodzgca w zarysowanie poziome w
potowie wysokosci Sciany.

331 Odkrywka w zewnetrznej scianie
murowanej. Mur wzniesiony niestarannie -
brak zachowania ptaszczyzn przy utozeniu
cegiet w murze. Ubytki w spoinowaniu

330 Rysa
pionowa na styku dwdch scian dziatowych
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332 Odkrywka muru w scianie murowanej
zewnetrznej. Mur w dobrym stanie
technicznym. Widoczne znaczgce ugiecie 333 Odkrywka stropu w miejscu oparcia
drewnianego nadproza okiennego, tuszczenie | belek drewnianych na murze

fary na drewnianej belce.

334 j.w. 335 j.w. Widoczna zgorzel brunatna na 1/3
przekroju gornej czesci belki stropu

wsuwkowego. Brak izloacji na styku drewno-
mur

336. j.W.

337 Widoczna korozja belki stropowej




24

OPRAC. NR 195/19

338 Zacieki na suficie potgczone z 339 odkrywka w miejscu styku scian nosnych
tuszczeniem sie tynku. Rysa kosna od gornej | murowanych. Mur w dostatecznym stanie
krawedzi otworu drzwiowego biegngca pod technicznym.

stro

340319 Widoczna zmiana usytuowania 341 Odkrywka w miejscu oparcia belek
otworu okiennego - wykonano w dwéch drewnianych na Scianie zewnetrzne;
fazach eksploatacji budynku. Mur wzniesiony
wadliwie nie zachowujgc nalezytego
przewigzania cegiet

342 j.w. 343 Rysa pionowa biegngca od poziomu
podiogi ku gorze.
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345 Potgczenie $ciany ryglowej z zewnetrzng
sciang murowana. Widoczne uszkodzenia
drewnianego rygla. Ubytki w murze
zewnetrznym uzupetnione pianka
wysokoprezna. Spekania w filarze okiennym

344 Odkrywka drewnianego stropu

347 Odkrywka w $cianie murowanej
kominowej. Mur w dobrym stanie
technicznym.

346
Potgczenie sciany dziatowej z gazobetonu ze
Sciang nosng - brak przewigzania w murze.
Niestaranne utozenie cegiet w murze. Spore
ubytki w spoinowaniu i zaprawie.

348 Odkrywka w miejscu oparcia stropu
drewnianego na scianie zewnetrznej
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murowanej. Widoczna wilgo¢ i korozja
drewna rozpoczynajgca sie w gornej czesci
belki. Brak izolacji w miejcu oparcia drewna

na murze.

350 Potgczenie dwdch Scian konstrukcyjnych | 351 Nieprawidtowe utozenie cegiet w murze -
Widoczny drewniany rygiel sciany brak odpowiedniego przewigzania
wewnetrznej elementow.

353 Styk scian konstrukcyjnych -
wewnetrznej i zewnetrznej. Mur w dosé
352 Odkrywka belki krawedziowej stropu - dobrym stanie technicznym

widoczna zgorzel obejmujgca do potowy

wysokosci przekroju




354 Odkrywka
muru na krawedzi otworu drzwiowego w
wewnetrznej Scianie nosnej/ Mur w dos¢
dobrym stanie technicznym
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355 Odkrywka sciany dziatowej wykonanej z
supremy

357 Widoczny
$lad po wadliwym wykonaniu muréw w
réznych fazach eksploatacji budynku - brak
przewigzania cegiet w $cianie. Spore ubytki w
murze. Widoczne ogniska plesni.




358
Widoczne zwezenie Swiatta otworu
okiennego wykonane w dwéch fazach
eksploatacji budynku. Przemurowanie
wadliwie bez zachowania nalezytego
przewigzania cegiet. Liczne i gtebokie ubytki
w murze.

| N of
f

wnianym na wylot

362 j.w. poczatki korézji krawedziowej belki
drewnianej.
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359 Rysy w miejscu oparcia drewnianego
nadproza na murze. Korozja belki drewnianej
nadproza. tuszczenie warstwy
kykonczeniowej

363 Widoczne zwezenie Swiatta iotworu




364 Odkrywka na wylot w stropie nad
pierwszym pietrem. Na Scianie widoczne

zacieki. Pojawiajgce sie ognisko korozji w
miejscu oparcia belki na murze

366 Widoczne zwezenie swiatfa otworu
okiennego wykonane w dwéch fazach
eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie
nie zachowujac nalezytego przewigzania
cegiet.
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okiennego wykonane w dwdch fazach
eksploatacji budynku. Widoszcza szczelina w
miejscu wadliwego utozenia cegiet bez
przewigzania

365 Widoczna rysa. Niepoprawne utozenie
cegiet w murze - brak minimalnych
przesunie¢ w kolejnych warstwach.




370 Okrywka w miejscu oparcia stropu
drewnianego na murze.

372 Potgczenie sciany zewnetrznej i
wewnetrznej nosnej. Widoczne pekniecie w
spoinie muru.
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369

20 72018
373 Widoczne zwezenie swiatfa otworu
okiennego wykonane w dwéch fazach
eksploatacji budynku. Wykonano wadliwie
nie zachowujac nalezytego przewigzania
cegiet.
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374 Odkrywk w stropie nad parterem w
miejscu oparcia belek na murze. Widoczna
zgorzel.

-

376 Odkrywka w stropie nad parterem w
miejscu oparcia belek na murze. Widoczna
zgorzel obejmujgca lokalinie 1/3 wysokosci
przekroju belki
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375 j.w. Belka stropowa zaatakowana przez
owady.

- Py ..:.,-'.

377 Odkrywka w stropie nad paterm w
miejscu oparcia belek na murze.

378 Widoczne nieprawidtowe wykonanie
zwezenia otworu - brak przewigzania cegiet -
odspojenie fragmentu domurowanego w
pdzniejszej fazie eksploatacji. Potacznie
murowanych zewnetzrnych Scian naroznych
obtozonych ptytg g-k na ruszcie

379 Potaczenie $ciany murowanej nosnej ze
Sciang dziatowa drewnianag.
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380 Odkrywka w Scianie dziatowej. Widoczna
trzcina pod oktadzine z tynku.

382 Pekniecia w Scianie zewnetrznej w
wyniku nieréwnomiernego osiadania. Sciana
murowana obtozona ptytg g-k na ruszcie
drewnianym
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381 Pekniecie mur u w strefie podokiennej
Swiadczgce o wyczerpaniu nosnosci. Lokalne
domurowanie krawedzi otworu bez
zachowania zasad sztuki budowlanej - brak
poziomu w utozeniu warstw, za grube spoiny,
brak odpowiedniego przesunigcia cegiet w
kolejnych warstwach.

383 Peknigcia pionowe w wyniku zuzycia
materiatowego i utraty nosnosci muru.
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385 Rysa
Pionowa rysa na catej wysokosci $ciany
rozszerzajgca sie ku dotowi - wynik
nierbwnomiernego osiadania $cian budynku




