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1. KARTA TYTULOWA

A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

NR REJESTRU ZABYTKOW: A/5298/35 z dnia 26.10.1961

RODZAJ: elewacja budynku poklasztornego

DATOWANIE: XVIII/XIX w

AUTOR:

LOKALIZACIA: Wroctaw, ul. SW. Jadwigi 3/4

WEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Uniwersytet Wroctawski, Wroctaw

TECHNIKA: Budynek murowany, tynkowany z detalem tynkarskim, stolarka okienna i
drzwiowa drewniana.

WCZESNIEISZE KONSERWACIE LUB RENOWACIE: TAK

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIE: TAK

B. DANE DOTYCZACE KONSERWACJI I RESTAURACJI

ZLECAJACY: Autorska Pracownia Projektowa ,ARCH - STUDIO”, arch. Maria Gajda Kucharz,
Opole, ul. Kottataja 11 1. 63

WYKONAWCY PRAC: DETAL Agnieszka Witkowska, ul. W. Pola 31/2, 51-140 Wroctaw

mgr Agnieszka Witkowska, Wroctaw, ul. W. Pola 31/2

CZAS TRWANIA PRAC: wrzesient 2023 r.

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII
Autor fotografii = mgr Agnieszka Witkowska,

Autor dokumentacji - mgr Agnieszka Witkowska
Data i miejsce wykonania dokumentacji - Wroctaw, wrzesieri 2023 r.

Program prac konserwalaiskich elewad jo wise
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Autorska Pracownia Projektowa ,ARCH - STUDIO”, arch. Maria Gajda Kucharz,
Opole, ul. Koltgtaja 11 1. 63

- A. Witkowska - Badania stratygraficzne elewacji, Biblioteka Uniwersytetu Wrocfawskiego ,Na
Piasku”, ul. Sw. Jadwigi, Wrocfaw.

- Wizje lokalne.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wystr6j architektoniczny elewacji zewngtrznej wschodniej
budynku zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu.

Czteroskrzydtowy, tréjkondygnacyjny budynek dawnego klasztoru augustianéw wybudowany
zostat przy elewacji potudniowej sasiadujacego kosciota NMP na Piasku. Obiekt budowano
etapami na wczesniejszych obiektach pochodzacych od fazy z 2 pot. XIII do XV wieku.
Pierwsze zostato wybudowane skrzydto zachodnie pod kierunkiem budowniczego Johanna
Georga Kalckbrennera (latach 1709 - 1717). Kolejno koriczono budowe skrzydet potudniowego
i potnocnego (1730) i skrzydta wschodniego (1797 — 1802).

Prace kamieniarskie wykonali Marcin Norblitz i J6zef Dittrich oraz Urban Rauscher

W latach 1800 - 1867 czes¢ budynku zajmowata szkota budowlana. Po sekularyzacji zakonu w
1810 r w budynku mieécita sie biblioteka oraz muzeum. W roku 1945 miescita sie tu siedziba
dowddcy Festung Breslau.

Po zniszczeniach wojennych obiekt zabezpieczono, a nastepnie odbudowano wg. Projektu M,
Bukowskiego.

Elewacje zewnetrzne skrzydet budynku zostaty murowane z cegly, tynkowane i malowane.
Elewacja zachodnia skrzydta zachodniego przylega do ulicy $w. Jadwigi, elewacje skrzydet
potudniowego i wschodniego znajduja sie na terenie zielonym parku nadrzecznego.

Elewacja zewnetrzna wschodnia prosta, trzynastoosiowa. Osie wyznaczajg regularnie
rozmieszczone prostokatne otwory okienne i znajdujacy sie w osi Srodkowej parteru otwér
drzwiowy zamkniety tukiem koszowym.

Otwory okien obramione profilowanymi ramami tynkarskimi. Na poziomie II i III kondygnacji
opaski uszakowe z chwostami, ktére oparto na profilowanych odcinkach parapetéw.

Na poziomie II kondygnacji nadproza okien zaopatrzone ponadto w klucze i proste naczétki
wieniczace trapezoidalne pola nadokienne. Parapety okien tej kondygnacji wsparto na
smuktych prostokatnych wspornikach. W polach miedzy wspornikami umieszczono
prostokatne ptyciny.

Na poziomie okien podpiwniczenia niski, nieznacznie wysuniety w tynku pas cokotowy.
Powyzej kondygnacji parteru nad catoscia wyprowadzony w tynku profilowany gzyms
miedzykondygnacyjny, w zwiericzeniu elewacji profilowany gzyms koronujacy.

Odcinki parapetéw i nacz6tkéw okien II kondygnacji spieto pasami tynkowymi.

Tynki elewacji wapienne i cementowo-wapienne, powierzchnia tynkéw prostych tta i profili
tynkarskich wyrownana, wszystkie powierzchnie malowane.

Przed drzwiami wejécia na kondygnacje parteru murowane, tynkowane balustrady schodow
wyréwnawczych. Stopnie i porecze balustrad wykonane w sztucznym kamieniu cementowym.
W osi drugiej liczonej od potudnia drzwi zejscia do piwnic budynku. Stopnie wytozone ptytkami
chodnikowymi, balustrady - murki oporowe murowane, tynkowane, w progu stopieri z bloku
granitu.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniane, w oknach parteru i piwnic stalowe kraty.

Progiam prac konserwalorskich elewacja wschodnia

Wroctaw, ul, Sw. Jadwiai 3/4
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STAN ZACHOWANIA

Powierzchnia tynkéw elewacji nieréwnomiernie wyptukana. W strefie dolnej siegajacej okien
kondygnacji widoczne skutki zawilgocenia tynkéw w postaci rozlegtych ubytkéw
powierzchniowych, spekar, wyplamien.

Elementy stolarki i Slusarki otworowej pokryte tuszczacymi sie nawarstwieniami powiok
malarskich oraz produktami korozji biologicznej i chemicznej.

4, ZALOZENIA DO PROGRAMU KONSERWACJII

W 2014 roku wykonano kompleksowe badania konserwatorskie wszystkich elewacji
zewnetrznych budynku. Wyniki badar zamieszczono w dokumentacji ztozonej do archiwum
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

W trakcie badan ustalono, ze zachowaty sie nieliczne relikty wystroju, ktére mozna odnies¢ do
w. XVIII i sg to elementy znajdujace sie na elewacji potudniowej. Nieliczne elementy wystroju
przypisano do fazy remontow (i rozbudowy) XIX w.

Wiekszo$¢ zachowanych na elewacjach dawnego klasztoru tynkéw i detali wystroju
tynkarskiego to przede wszystkim rekonstrukcje z 11 2 pot XX w.

W odniesieniu do elewacji wschodniej ustalono, ze w nawarstwieniach na powierzchni muru
dominujg tynki i powtoki malarskie z 2 pot. XX w. Wczesniejsze nawarstwienia, gtéwnie z 1
pot. XX w znajduja sie w odkrywkach tynkéw prostych czesci potudniowej elewacji wschodniej.

Przyjmuje sie wstepnie, ze obecny wystrdj elewacji zewnetrznej wschodniej budynku jest
wynikiem prac remontowych po odbudowie obiektu po zniszczeniach II wojny Swiatowej.
Wydaje sie, ze w trakcie remontéw XX w. nie odtworzono wszystkich detali, jak np.
boniowanie w strefie parteru, oprawa architektoniczna okien III kondygnacji, ktére sg
utrwalone na grafikach archiwalnych.

Prace remontowo-konserwatorskie beda dotyczyly wiec przede wszystkim elementow wystroju
nalezacych do fazy odbudowy i modernizacji po pot. XX w. w przypadku podjecia sig
odtworzenia historycznego wygladu elewacji proponuje sie wzorowac na detalach elewacji
potudniowej budynku.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac remontowych elementéw historycznego wystroju
elewacji nalezy zgtosi¢ odkrycia do nadzoru konserwatorskiego w celu okreslenia czy detale te
moga mieé¢ wpltyw na zatozenia przyjete do projektu remontu.

Relikty wystroju historycznego (tacznie z nawarstwieniami remontéw pocz. XX w) nalezy
zachowa¢ w formie swiadkow docelowo zastonietych scalajacg warstwag tynku aktualnego
remontu,.

W zwigzku z etapowaniem prac remontowych elewacji budynku zaleca sie kontynuowac
materiaty i zatozenia projektowe przyjete dla odnowionych elewacji zachodniej i potudniowej.

5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

- Dokonaé oceny faktycznego stanu zachowania tynkdéw

- Usung¢ tynki uszkodzone - spekane, rozwarstwiajace sie, zasolone, zawilgocone, skazone
biologicznie itp.

- Oczyéci¢ powierzchnie - mycie wodg pod regulowanym, kontrolowanym cisnieniem.

- W przypadku ujawnienia obecnosci tynkéw i innych elementéw historycznego wystroju
elewacji odstonic je poprzez ostrozne usuniecie reczne nawarstwiern wtérnych w zakresie
ustalonym z nadzorem konserwatorskim.

- Wykonaé niezbedne naprawy muréw w miejscach spekan.

- Wykona¢ niezbedne izolacje przeciwwilgociowe w strefie przyziemia.

- Uzupelni¢ ubytki tynkéw stosujac tynki cementowo-wapienne o wiasciwosciach zblizonych do
tynkéw w miejscu uzupetnienia.

Program prac konserwatorskich elewacja wschodnia

Wroctaw, ul. $w. Jacwigi 3/4
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- W miejscach wyrézniajacych sie na tle innych elementéw wykonac korekty przebiegu profili,
jak podciecia, naddanie warstwy w miejscach ubytkéw itp. Stosowac tynki cementowo-
wapienne.

- Powierzchnie tynkéw scali¢ warstwa wyréwnujacej cienkowarstwowego tynku mineralnego
zbrojonego wtdéknem.

- Catoé¢ malowaé w uzgodnionej kolorystyce.

Kraty w oknach parteru zdemontowac, oczyéci¢ z nawarstwien powtok malarskich i produktow
korozji zelaza (np. metodg mikropiaskowania), zabezpieczy¢ podktadowa warstwg metaliczng i
malowac¢ zgodnie z kolorystykg przyjetq dla krat w oknach elewacji zachodniej.

Kraty po renowacji osadzi¢ w pierwotnym miejscu ekspozyciji.
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FOT. 6 - Nawarstwienia tynku 2 pb}. XX w. w miejscu &inébr?ci_nfa odeki , fragment (fé_f_. 2014r))
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FOT. 7 — Odkrywka przy obramieniu okna , fragment (fot. 2014r.) - wspétczesny detal obramienia
okna na tle nawarstwier 1 pot. XX w.
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FOT. 8 — Odkrywka przy obramieniu okna osi potudniowej, fragment (fot. 2014r.). Odstoniety relikt
detalu zkonca XIX w.
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AUTOR BADAN: mgr Agnieszka Witkowska

AUTOR DOKUMENTACJI : Mgr Agnieszka Witkowska

WROCLAW, styczen 2014

DZIELO KOMNSERWATORSKIE | DOKUMERNTAC IA CHROMOMNE PRAWEM AUTORSKIM
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1. KARTA TYTULOWA
A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

NR REJESTRU ZABYTKOW: A/5298/35 z dnia 26.10.1961

RODZA): Barokowa elewacja budynku poklasztornego

DATOWANIE: XVIII/XIX w

AUTOR: )

LOKALIZACIA: Wroctaw, ul. SW. Jadwigi 3/4

WLEASCICIEL/UZYTKOWNIK: Uniwersytet Wroctawski, Wroctaw

TECHNIKA: Budynek murowany, tynkowany z detalem sztukatorskim ciggniony i kamiennym -
granit, piaskowiec; stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

WCZESNIEJSZE KONSERWACIE LUB RENOWACIE: TAK

WCZESNIEISZE DOKUMENTACIE: TAK

B. DANE DOTYCZACE KONSERWACII I RESTAURACII

ZLECAJACY: Autorska Pracownia Projektowa ,ARCH - STUDIO", arch. Maria Gajda Kucharz,
Opole, ul. Koltataja 11 1. 63

WYKONAWCY PRAC: DETAL Agnieszka Witkowska, ul. W. Pola 31/2, 51-140 Wroctaw

mgr Agnieszka Witkowska, Wroctaw, ul. W. Pola 31/2

CZAS TRWANIA PRAC: styczen 2014 r,

C. DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

Dokumentacja opisowa, ilos¢ stron A4 -
Dokumentacja fotograficzna, odbitki barwne 10x15 cm -

Autor fotografii — mgr Agnieszka Witkowska,
Autor dokumentacji - mgr Agnieszka Witkowska
Data i miejsce wykonania dokumentacji - Wroctaw, styczer 2014 r.

sadania shalygraliczne el




2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Autorska Pracownia Projektowa ,ARCH - STUDIO”, arch. Maria Gajda
Kucharz, Opole, ul. Koltataja 11 |. 63

- R. Eysmont, J. Ilkosz, A. Tomaszewicz, J. Urbanik, Leksykon Architektury
Wroctawia, Wroctaw 2011

- St. Makowski, J. Lorenc, Projekt kompleksowego zabezpieczenia portalu
kamiennego oraz prac konserwatorskich przy ul. Sw. Jadwigi 3 we Wroclawiu,
Wroctaw 1996 [maszynopis w archiwum MKZ we Wroctawiu]

- 1. Kryza, Badania petrograficzne prébek skat z portalu Biblioteki UWr na Piasku we
Wroctawiu, Wroctaw 13.09.2013 [maszynopis udostepniony przez J. Marosik, autor
prac konserwatorskich przy portalu budynku Biblioteki]

- Wizje lokalne i odkrywki wykonane na detalach architektonicznych budynku.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa tynki i detale architektoniczne elewacji zewnetrznych
budynku zlokalizowanego przy ul. Sw. Jadwigi 3/4 we Wroctawiu, bedacego siedzibg
biblioteki Uniwersytetu Wroctawskiego.

Czteroskrzydiowy, tréjkondygnacyjny budynek dawnego klasztoru augustianow
wybudowany zostat przy elewacji potudniowej sgsiadujacego kosciota NMP na Piasku.
Obiekt budowano etapami na wczesniejszych obiektach pochodzacych od fazy z 2 pot.
XIII do XV wieku.

Pierwsze zostalo wybudowane skrzydio zachodnie pod kierunkiem budowniczego
Johanna Georga Kalckbrennera (latach 1709 - 1717). Kolejno koriczono budowe
skrzydet potudniowego i pétnocnego (1730) i skrzydta wschodniego (1797 - 1802).
Prace kamieniarskie wykonali Marcin Norblitz i Jozef Dittrich oraz Urban Rauscher

W latach 1800 - 1867 cze$é budynku zajmowata szkota budowlana. Po sekularyzacji
zakonu w 1810 r w budynku mieécita sie biblioteka oraz muzeum. W roku 1945
miescita sie tu siedziba dowddcy Festung Breslau.

Po zniszczeniach wojennych obiekt zabezpieczono, a nastepnie odbudowano wg.
Projektu M. Bukowskiego.

Elewacje zewnetrzne skrzydet budynku zostaly murowane z cegly, tynkowane i
malowane.

W. Brzezowski w Leksykonie pisze o pierwotnie cegle widocznej w ptycinach
miedzyokiennych.

Elewacja zachodnia skrzydta zachodniego przylega do ulicy sw. Jadwigi, elewacje
skrzydet potudniowego i wschodniego znajduja sig na terenie zielonym parku
nadrzecznego.

Detale kamienne zlokalizowano na elewacjach zachodniej i potudniowej.

elewacja zachodnia:

- obramienia i parapety okien I, II i III kondygnacji - granit

- obramienia okien piwnicznych i oktadzina dwupoziomowej strefy cokotowej - granit
- nadproza okien II kondygnacji — piaskowiec

- gzyms wienczacy kondygnacje parteru — granit

lewaci
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- oprawa architektoniczna portalu wejscia gtéwnego - poza zakresem opracowania
(granit, piaskowiec)

elewacja potudniowa:

- obramienia i parapety okien I i II kondygnacji - granit (za wyjatkiem okien dwéch
osi zachodnich)

- obramienie drzwi wejsciowych trzeciej osi od zachodu - granit, piaskowiec

- obramienie okien piwnicznych

- okladzina cokotu elewacji.

- cokot portalu bramy przejazdowej w trzeciej osi od wschodu.

Detale sztukatorskie

elewacja zachodnia:

- gzyms koronujacy

- gzymsy listwowe na wysokosci okien II kondygnacji

- dekoracje plycinowe miedzyokienne i fartuchy pod parapetami okien II kondygnacji
- tynki boniowane I kondygnacji

elewacja potudniowa:

- gzyms koronujacy

- gzymsy listwowe na wysokosci okien II kondygnacji

- gzyms wienczacy I kondygnacje

- obramienia okien 1 i 2. osi wschodniej

- wszystkie obramienia okien III kondygnacji

- arkady w I kondygnacji

- nadproza i podokienniki okien II kondygnacji

elewacja wschodnia:

- wszystkie profile i inne detale architektoniczne wystroju elewacji.

STAN ZACHOWANIA

Tynki gtadkie oraz detale sztukatorskie wykonane sg w wiekszosci w okresie
obejmujacym okres powojennej odbudowy budynku i remontéw z korica XX wieku.
Stan zachowania jest zréznicowany.

Najgorszy stan reprezentujq tynki elewacji zachodniej. Zaktadane w cienkiej warstwie
(10-20 mm)sg narazone w wigkszym stopniu na dziatanie szkodliwych czynnikow
atmosferycznych. Dodatkowym czynnikiem sa drgania podfoza wywotane ruchem
kotowym, zwlaszcza szynowym tramwajowym.

W elewacji osadzone sa ponadto erodujace elementy kamienne utatwiajace wnikaniu
wody pod powierzchnie tynkow.

Wystepuja_ liczne ubytki, w ostatnich latach tynk oraz elementy kamienne odpadaja
stanowiac zagrozenie dla bezpieczenstwa przechodnidw.

Znacznie lepszy stan prezentujq tynki elewacji potudniowej i wschodniej.

Detale sztukatorskie sq popekane i znieksztatcone warstwami wtornymi.
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4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem podjetych prac byto okreslenie pierwotnej kolorystyki elewacji zewnetrznych
budynku, identyfikacja materiatdéw i ich stanu zachowania.

5. PRZEB PRAC

Wykonano sondazowe odkrywki punktowe na wszystkich badanych powierzchniach w
celu ustalenia obecnosci warstw historycznych tynkow i materiatow powtokowych.
Pobrano probki korzystajac z podnosnika koszowego.

Pobrano 58 probek, ktére w pracowni rozwarstwiano i ogladano w powigkszeniu
mikroskopu stereoskopowego w powiekszeniach 7 - 90 krotnym.

Wyréznione podczas badan powloki barwne poréwnywano do wzornika farb
firmy CAPAROL 3D+system.

Szczegbtowe omowienie wynikdw oraz miejsca wykonania odkrywek oznaczono na
rysunkach i przedstawiono w punkcie 5.1 dokumentacji.

.1. Miejsca pobrania prébek
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6. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN

Na podstawie szczegdtowej analizy pobranych probek ustalono, ze nie zachowaly sie
tynki i powtoki malarskie mogace pochodzi¢ z oryginalnego barokowego wystroju
elewacji.

Na wszystkich badanych powierzchniach stwierdzono wystgpowanie przede
wszystkich tynkéw i profili sztukatorskich wykonanych po 1945 roku oraz w 2. Pot. XX
wieku. Dotyczy to réwniez obramien i dekoracji sztukatorskich wokét okien elewacii
wschodniej i potudniowej.

Wystepuja tynki i powtoki malarskie starsze, ale nie wydaje sig, zeby wykonano je
wczesniej niz okoto potowy XIX wieku.

Jedynym starszym reliktem (poczatek XIX w.?) moga by¢ pozostatosci zaprawy
wapiennej dwuwarstwowej. Zlokalizowano ja w pasie profilowanego gzymsu
zamykajacego poziom I kondygnacji na elewacji potudniowej. Warstwe spodnig
stanowi zaprawa z duza zawarto$cig wegla drzewnego, dzigki ktéremu uzyskat barwe
szaroniebieska, bezposrednio na niej lezy tynk jasny kremowy.

Prébki zaprawy przekazano do badan petrograficznych.

0 FAZA CHRONOLOGICZNA — XVIII w.

Podtoze ceglane oraz kamienny, granitowy detal architektoniczny, nie odnaleziono
reliktow tynkéw i powlok malarskich mogacych reprezentowa¢ okres budowy
klasztoru.

01 FAZA CHRONOLOGICZNA - XVIII/XIX w.?

Relikty tynku dwuwarstwowego na gzymsie wienczacym I kondygnacje elewacji
potudniowej, brak analogii do ustalenia stratygrafii.

Skitad tynku szarego mdgiby sugerowaé zastosowanie wéwczas tynku barwionego w
masie w odcieniu szaroniebieskim, jednak wystepowanie go w warstwie narzutu nie
potwierdza takiej teorii.

1 FAZA CHRONOLOGICZNA ok. pot XIX w.?
Farba barwy ugrowej nasyconej w zestawieniu z nieco jasniejszym, ugrowo zéttym
detalem zatozona badZ na nowy tynk, badz na wczesniejszy o brudnej powierzchni.

II FAZA CHRONOLOGICZNA

Bardzo ciemna zielern w odcieniu ziemi i domieszkg umbry malowana na tynku nowym
lub wykorzystanym wczesniejszym tynku (zwiaszcza w przypadku profili). Nie
stwierdzono wyraznych $ladéw taczenia odcieni lub innych barw dla wyroznienia detali
architektonicznych.

III FAZA CHRONOLOGICZNA
Catoé¢ malowana w jasnym piaskowo - bezowym odcieniu na czesciowo
szpachlowanej powierzchni

IV - VI FAZA CHRONOLOGICZNA - odbudowa po 1945 roku i pdzniejsze remonty
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TAB. Zbiorcze zestawienie podstawowych warstw stratygraficznych na elewacji.
Odcienie wg palety farb CAPAROL 3Dplus, KEIM Historisch

Nr

warstwy

Oznaczenie graficzne warstwy Charakterystyka warstwy

Faza
chronologiczna

Kremowy/ cytrynowy zolty — farba emulsyjna

VI
Tynk szary jasny cementowo - wapienny

Bezowy / ugier /ciemna zielen morska / rézowy
nasycony — farba emulsyjna

: Tynk szary jasny cementowo - wapienny

Bezowy chtodny piaskowy - farba emulsyjna
[Marill 50]

v

Tynk szary jasny cementowo - wapienny

Bezowy chtodny piaskowy - farba emulsyjna
9 ttusta [Marill 50, 45; Palazzo 145/150; Palazzo
170; ] IIl

RORTIRATS son0hs _,._:'E: Tynk biaty

DDDC Kamien naturalny - piaskowiec, fleki granitowe

Zielert ciemna nasycona — emulsja krucha
miesista [Palazzo 190 — Curcuma 10; Citrus 10; ]

Tynk bialy wapienny, na wiekszoéci probek II
ciemna, brudna powierzchnia, moze nie malowany
dtugo

Ugier nasycony kruchy [onyx 105 - Palazzo 260]
Ugier jasny zéttawy na profilu
[50025; I

Tynk jasny wapienny, powierzchnia brudna

o',
e et 0l

Tynk wapienny kremowo-bialy, brak warstwy
malarskiej

01

Tynk wapienny szaro-niebieski

DDQE Kamien naturalny - granit
”_"—“ “—_" Mur ceglany
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7. WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Ustalono najstarsza kolorystyke elewacji frontowej budynku, ktéry nie odpowiada
pierwotnej kolorystyce z okresu budowy w XVIII w.

Wyrézniona kolorystyka - kolor ugrowy, a zwlaszcza zielony ciemny nalezg do
pbzniejszej estetyki 2 pot. XIX wieku

Na podstawie wynikéw badan nie mozna okresli¢ pierwotnej kolorystyki obiektu ktora
odpowiadataby jego barokowej stylistyce.
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wschodu, 1 piefro - miejsce pobrania prébek nr 51, 52

FOT. 25, 26 — Elewacja potudniowa, lll o§ od
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{FOT. 27 - Elewacja wschodnia, widok ogdiny.

'FOT. 28 — Elewacja wschodnia, obramienie okna IV 0§ od pétnocy 1. pigtro - miejsce wykonania
odkrywek. . _ B €
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FOT. 29 - Elewacja wschodnia, gzyms nad kondygnacjq parteru — widok ogélny w kierunku
potnocnym.

FOT. 30 - Elewacja wschodnia, odkryw
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ki mie_dzy oknami llli IV 0§ od potudnia - miejsce wykonania
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prébki 40

FOT. 32 - Elewacja wsch
probki 41.
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FOT. 33 - Elewacja wschodnia, odkrywka przy oknie IV osi od potudnia, 1. pietro

FOT. 34 - Elewacja wschodnia, odkrywka przy oknie lll osi od potudnia, 1. pietro
(.
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