
Sondowanie przy otworze nr: D4

stopie ń zagęszczenia

0,1 2 0,20

0,2 4 0,33

0,3 8 0,46

0,4 8 0,46

0,5 12 0,53

0,6 12 0,53

0,7 16 0,59

0,8 17 0,60

0,9 19 0,62

1,0 21 0,64

1,1 22 0,65

1,2 25 0,67

1,3 25 0,67

1,4 32 0,72

1,5 32 0,72

1,6 30 0,70

1,7 30 0,70

1,8 32 0,72

1,9 32 0,72

2,0 29 0,70

2,1 32 0,72

2,2 30 0,70

2,3 31 0,71

2,4 35 0,73

2,5 30 0,70

2,6 28 0,69

2,7 32 0,72

2,8 32 0,72

2,9 32 0,72

3,0 31 0,71

BADANIE 

ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno
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ZAŁĄCZNIK NR 8.4
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0,33 0,67

      ln - luźny
szg - 

średniozagęszczony
zg - zagęszczony


