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BADANIE 

ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SONDĄ DPL

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy - Skrwilno
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ZAŁĄCZNIK NR 8.11
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      ln - luźny
szg - 

średniozagęszczony
zg - zagęszczony


